Вопросы к экзамену по МДК. 02.01. «Технология изготовления несъемных протезов» МДК.02.02 «Литейное дело в стоматологии»
1. Организация и оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов.

2. Инструменты и материалы, применяемые для изготовления несъемных протезов.

3. Правила подготовки зубов к изготовлению пластмассовых коронок.

4. Показания к изготовлению пластмассовой коронки.

5. Этапы изготовления пластмассовой коронки.

6. Этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза.

7. Ошибки при изготовлении пластмассовых несъемных конструкций.

8. Значение целостности зубных рядов для организма.

9. Основные конструктивные элементы мостовидных протезов.

10. Показания к изготовлению мостовидных протезов.

11. Этапы изготовления цельнометаллического паянного мостовидного протеза.

12. Этапы изготовления паяного мостовидного протеза с комбинированной промежуточной частью.

13. Недостатки паяных мостовидных протезов.

14. Определение вкладок. Показания к изготовлению вкладок.
15. Классификация кариозных полостей по Блэку.

16. Способы изготовления вкладок.

17.  Виды штифтовых зубов. Классификация. Составные части.
18. Полукоронки и виниры. Показания к применению.

19. Показания к изготовлению штампованных коронок.

20. Правила препарирования зубов под металлическую коронку.

21. Лабораторные этапы изготовления штампованной коронки.

22. Требования к изготовлению штампованной коронки.

23. Ошибки при изготовлении штампованной коронки и методы их устранения.

24. Комбинированная штампованная коронка по Белкину. Показания к изготовлению.

25. Особенности препарирования зубов под комбинированную коронку.

26. Штамповка коронок по Паркеру.
27. Штамповка коронки по методу ММСИ.
28. Шлифовка и полировка пластмассовых коронок.
29. Подготовка гильз к штамповке
30. Этапы изготовления коронки по Белкину.
31. Показания и противопоказания к изготовлению металлокерамических конструкций.

32. Препарирование зубов под металлокерамическую коронку.

33.  Изготовление временных коронок.

34.  Этапы изготовления разборной модели.

35.  Требования к керамическим массам.

36.  Требования к сплавам, предназначенным для покрытия керамическими массами.

37.  Этапы нанесения керамической массы на каркас.

38.  Возможные ошибки при изготовлении металлокерамических конструкций. Их причины.

39.  Виды моделей. Правила отливки и обработки.

40. Слепки, слепочные ложки, требования к слепкам.

41. Изготовление штифтовых зубов из пластмассы по Ильиной-Маркарян.
42. Технология  изготовления консольных протезов
43. Шлифовка и полировка несъемных конструкций.

44. Особенности воскового  моделирования фронтальной группы зубов под различные виды несъемных конструкций.
45. Особенности воскового  моделирования жевательной группы зубов под различные виды несъемных конструкций.

46. Технология  изготовления консольных протезов
47. Требования, предъявляемые к промежуточной части мостовидного протеза.
48.  Паяние, припой, флюсы.

49. Техника безопасности при работе в зуботехнической лаборатории.

50. Механизм соединения металла и керамики.

51. Способы гипсовки восковых конструкций в кювету.
52. Особенности моделирования тела мостовидного протеза
53. Особенности обработки промежуточной части мостовидного протеза
54. Правила склеивания частей мостовидного протеза и подготовка их к паянию
